
Услуги лаборатории «Исследование и моделирование структуры и свойств металлических ма-
териалов»  на 2022 год 

№ Наименование работ 
1. Исследовательский комплекс Gleeble-3800 

1.1 Построение термокинетических кривых распада аустенита с записью показаний дилато-
метра при различных скоростях охлаждения для партии проб 15-20 шт. 

1.2 
Построение дилатометрических кривых без предварительной деформации с записью по-
казаний дилатометра при различных скоростях охлаждения, модуль Pocket Jaw 

1.3 
Построение дилатометрической кривой c предварительной деформацией с записью по-
казаний дилатометра при различных скоростях охлаждения; заказчиком задаются темпе-
ратура, степень и скорость деформации, количество деформаций модуль Pocket Jaw 

1.4 
Построение термокинетических кривой распада аустенита без предварительной дефор-
мации с записью показаний дилатометра при различных скоростях охлаждения, модуль 
Pocket Jaw 

1.5 

Построение термокинетических кривой распада аустенита c предварительной деформа-
цией с записью показаний дилатометра при различных скоростях охлаждения; заказчи-
ком задаются температура, степень и скорость деформации, количество деформаций мо-
дуль Pocket Jaw 

1.6 
Исследование сопротивления деформации при заданных температурах и скоростях де-
формации, однократная деформация на сжатие на модуле Hydrawedge (цилиндрический 
образец) 

1.7 
Исследование сопротивления деформации при заданных температурах и скоростях де-
формации, однократная деформация на сжатие на модуле Hydrawedge (образец паралле-
лепипед) 

1.8 
Исследование сопротивления деформации и релаксации напряжений при двукратной де-
формации на модуле Hydrawedge (цилиндрический образец) 

1.9 Исследование сопротивления деформации и релаксации напряжений при двукратной де-
формации на модуле Hydrawedge (образец параллелепипед) 

1.10 

Воспроизведение многократной деформации при переменных температурах, степенях и 
скоростях деформации – имитация различных технологических процессов обработки ме-
таллов давлением, например прокатки на непрерывном или реверсивном прокатных ста-
нах с контролируемым охлаждением на модуле Pocket Jaw 

1.11 Исследование пластичности, сопротивления деформации при повышенных температу-
рах на модуле Pocket Jaw 

1.12 Исследование пластичности, сопротивления деформации при комнатной температуре на 
модуле Pocket Jaw 

1.13 Воспроизведение больших деформаций для получения субмикронной и нанокристалли-
ческой структуры металлов на модуле MaxStrain 

1.14 Воспроизведение сварочных циклов с достижением предплавильных температур с при-
менением термопар Pt-Rh на модуле Pocket Jaw 

1.15 Воспроизведение сварочных циклов с достижением жидкого состояния с применением 
термопар Pt-Rh и керамических форм-кристаллизаторов на модуле Pocket Jaw 

1.16 
Исследование свойств металлов и сплавов в горячем состоянии после расплавления и 
кристаллизации с применением термопар Pt-Rh и керамических форм-кристаллизаторов 
на модуле Pocket Jaw 

1.17 Исследование сопротивления деформации кручением в горячем состоянии на модуле 
Torsion 

1.18 Исследование многоразовой горячей деформации кручением на модуле Torsion 

1.19 Исследование температур выделения карбонитридов микролегирующих элементов в ста-
лях и сплавах и температуры старта ферритного превращения в сталях на модуле Torsion 

2. Исследование структуры металлов 
2.1 Электронная сканирующая микроскопия 
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2.1.1 Исследование изломов металлов/ поверхности шлифа (фотографирование) 

2.1.2 Качественный микрорентгеноспектральный анализ химического состава основного ма-
териала/включений с использованием энергодисперсионного анализа (модуль EDX) 

2.1.3 Построение карт распределения химических элементов с использованием энергодиспер-
сионного анализа (модуль EDX) 

2.1.4 Построение и анализ локальных микродифракциоиных картин с использованием метода 
EBSD 

2.2 Оптическая микроскопия 
2.2.1 Изготовление металлографического шлифа для анализа микроструктуры и тонкой струк-

туры 
2.2.2 Изготовление металлографического шлифа для анализа макроструктуры 
2.2.3 Количественный металлографический анализ структуры металла с использованием ана-

лизатора изображений Thixomet.Pro 
2.2.4 Качественный анализ микроструктуры металла 
2.2.5 Макроструктурный анализ металла (сварные соединения и т.п.) 
2.2.6 Фрактографический анализ поверхности разрушения 
2.2.7 Оцифровка структуры образца без анализа 
2.2.8 Травление, полировка образца на установке ионного травления Gatan model 683 

3. Определение механических свойств 
3.1 Испытания на растяжение, сжатие при комнатной температуре 
3.2 Испытания на растяжение при повышенных температурах 
3.4 Измерение твердости 
3.5 Измерение микроствердости 
3.6 Испытания на ударную вязкость при комнатной температуре 
3.7 Испытания на ударную вязкость при температуре до -90°С 

4.  Определение химического состава материала 

4.1 Определение химического состава материала с применением настольного спектраль-
ного анализатора PolySpek 

 
 

 

 

 
 


